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Equipe Técnica / Inspetor Técnico:

Carvalho/Paulo Cesar

Objetivo da Inspecao Técnica: Avaliacdo Técnica de “Pa de Bico” objeto da proposta comercial apresentada
pela empresa SERVELETRICA Comercio e Servicos Ltda na Dispensa de Licitacdo ocorrida em 01/12/2016

Itens 07 e 08 do Grupo 01

Documentos de Referéncia:

Proposta Comercial

Material Analisado

Marca

Comentario das Evidéncias

PA DE BICOC/CABO DE SCHNEIDER

MADEIRA

Produto apresentado como amostra ndo atendeu a
especificacdo constante no edital da mencionada dispensa:
para o item 07 :
1-Espessura da Chapa especificada= 2,2mm

1.1-Espessura da chapa da amostra= 1.7mm

PA DE BICO AJUNTADEIRA N° | SCHNEIDER

2 CABO MADEIRA

Para o item 08:
1- Material da chapa especificada=Aco forjado SAE 1045

1.1- Material da chapa da amostra= Nao é aco forjado
2-Espessura especificada = minimo 1,8mm
2.1-Material da chapa amostra= 1,7mm

Conclusao

Baseado no Acima exposto concluimos que a amostra apresentada nao atendeu ao especificado.
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